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技術資料

プラスチックの耐油性・耐溶剤性・耐薬品性

プ　　ラ　　ス　　チ　　ッ　　ク

熱　可　塑　性　樹　脂 熱　硬　化　性　樹　脂

PVC PVC PVdC PVA PVAc PS ABS PE PP PB PA POM PMMA PTFE CA CP PC PF UR MF FF XR EP UP DAP
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○ ◎ ○ × × ◎ 58

× △ × × × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ × × 59

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 60

○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 61

× △ △ × × × × × △× × × × × ◎ △ × × × × × × × × × 62

◎ ◎ ◎ 63

○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 64

△ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 匂 ◎ 65

× × × × × × × △ △ × ◎ × ◎ × ○ × ◎ ◎ ◎ ◎ △ × ◎ 66

× × × × × × × △ △ × ◎ × ◎ × ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ △ × ◎ 67

× ◎ × ○ ○ ○ ○△ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○△ ○ ◎ 68

○ ◎ × ◎ × ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 69

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 70

◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 71
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○ ○ × × × × × × × × × ◎ × × × × × ◎ × × 102
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